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ABSTRAK 

 

 

 

Paving block berasal dari komposisi bahan bangunan yang terbuat dari 

campuran semen Portland atau bahan perekat sejenis, air dan agregat halus dengan 

atau tanpa bahan tambahan lainnya. Paving block sendiri merupakan bahan 

bangunan yang dikembangkan dari bahan mortar yang diberi perlakuan pada proses 

pembuatannya seperti dipadatkan, digetarkan, dan atau keduanya. Paving block 

banyak digunakan untuk trotoar, area bermain, perkerasan kelas jalan ringan, serta 

penutup permukaan lain yang fungsinya masih mampu menyerap air di permukaan. 

Di lokasi-lokasi tertentu yang mengggunakan paving block banyak terjadi 

kerusakan pada penggunaan paving block hal itu dikarenakan kurangnya mutu pada 

pembuatan paving block. Penambahan cangkang buah sawit dapat digunakan 

sebagai bahan tambah pada campuran pembuatan paving block, karena unsur kimia 

yang terkandung dalam cangkang buah sawit  hampir sama dengan unsur kimia 

yang terdapat dalam semen. 

Penelitian tentang pemakaian cangkang buah sawit sebagai bahan tambah 

menggunakan beberapa persentase yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dengan umur 

mortar 7 hari dan 28 hari. Dari masing-masing campuran mortar tersebut dibuat 22 

benda uji. Pengujian yang dilakukan pada campuran mortar adalah kuat tekan, 

dengan menggunakan mesin kuat tekan mortar (Cemen Compression Machine). 

Dari hasil penelitian pada umur 28 hari diperoleh, kuat tekan mortar 

tertinggi pada campuran pasir pantai dicuci dengan air dingin yaitu pada 

penambahan cangkang buah sawit sebesar 0%, dengan nilai kuat tekannya 5,20 

MPa untuk benda uji kubus, dan 3,07 MPa  untuk benda uji paving block. Dan kuat 

tekan mortar tertinggi pada campuran pasir pantai dicuci dengan air panas yaitu 

pada penambahan cangkang buah sawit sebesar 0%, dengan nilai kuat tekannya 

5,27 MPa untuk benda uji kubus, dan 4,80 MPa  untuk benda uji paving block. 

Kata Kunci: mortar, semen, serbuk, cangkang buah sawit, kuat tekan. 
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