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ABSTRAK 

 

Komposit merupakan salah satu bahan material yang biasa digunakan dalam 
industri otomotif. Adapun komposit itu sendiri tersusun dari dua unsur, yang 
pertama merupakan unsur penguat dan yang kedua merupakan unsur pengikat.  

Untuk penelitian ini  bahan penguat menggunakan bahan penguat yang 
berasal dari alam atau serat alam. Pada penelitian ini serat alam yang digunakan 
berupa sisa potongan rambut manusia yang didapat dari limbah salon dan 
dikhususkan memanfaatkan atau mengambil potongan rambut manusia yang 
pendek dikarenakan minimnya pengolahan lanjut untuk limbah salon yang berupa 
potongan rambut pendek manusia.  

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui nilai-nilai kekuatan tarik, 
regangan, modulus elastisitas dan kekuatan impak jika sudah berbentuk komposit 
dengan menggunakan alat ujinya masing-masing serta  mengetahui apakah 
komposit serat rambut manusia ini bisa dibuat sebagai bahan pembuatan grill. 
Untuk bahan penguat berupa potongan rambut tersebut mendapat perlakuan 
terlebih dahulu sebelum dibuat  menjadi komposit yaitu melalui proses alkalisasi 
dengan menggunakan larutan 5% NaOH dengan lama perendaman selama 60 
menit. Untuk jenis bahan pengikat berupa resin dan katalis sebagai harderner. 
Komposit dibuat berupa benda uji yang telah sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan. Untuk benda uji tarik mengunakan Standard Test Method For Tensile 
Properties Of Polymer Matrix Composite (ASTM D-3039) dan untuk uji 
impaknya  menggunakan ASTM D-638. Benda uji komposit yang telah jadi diuji 
menggunakan alat uji masing-masing untuk mengetahui nilai uji tarik dan impak 
komposit tersebut dan sebagai nilai pembanding untuk komposit serat kaca.  

Dari hasil pengujian pengaruh proses alkalisasi berpengaruh pada sifat 
mekanik dari komposit dengan hasil kekuatan yang menurun dibandingkan tanpa 
alkalisasi. Untuk hasil uji tarik tanpa alkalisasi yaitu paling  besar diperoleh pada 
fraksi volume 50%  sebesar 11,78 MPa. Untuk komposit yang melalui proses 
alkalisasi sama untuk fraksi volume 50% sebesar 9,9 MPa. Untuk pengujian tarik 
diperoleh nilai terbesar pada fraksi volume 50% tanpa alkalisasi yaitu sebesar 
18,19 joule/mm2 dan untuk komposit dengan proses alkalisasi yaitu sebesar 18,06 
joule/mm2 pada fraksi volume 50%. 

 
Kata kunci: Perlakuan Alkalisasi, NaOH, Serat Rambut Manusia, Resin dan 
Katalis, Kekuatan Tarik, Kekuatan Impak 
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ABSTRACT 

Composite is on of the materials used in the automotive industry. Composite 
it self comprises two elements;the amplifier and the binding element. This 
research used natural fiber for the amplifier material, which is the short strands of 
human hair left from salons activity because of the lack of further processing of 
salons wastes. The objective of this research is to examine the values of tensile, 
strain, modulo elasticity and impact of the  composite by using each of their test 
tool and to know whether it could be made as a grill making material. The hair is 
first alkalized using the media of 5% NaOH for 60 minutes. The binder consist of 
resin and catalyst  as the harderner. Afterwards, the composite is produced in the 
from of a test object  according to Standard Test Method for Tensile Properties of 
Polymer Matrix Composite (ASTM D-3039) for the tensile test and ASTM D-638 
for the impact test. The composite ie then tested using each of there specific test 
as a comparison to fiberglass. The result suggests that alkalization process 
positively influences the mechanical properties of composite; the strength rises 
with alkalization. Without alkalization, the tensile strength is 9.9 MPa. The tensile 
test results in the highest value at volume fraction of 50%, which is 18.19 
joule/mm2. The highest value of composite with alkalization is 18.06 Joule/mm2 
at 50% volume fraction. 

Keyword : Alkalization,NaOH, Human Hair Fiber, Resin and Catalyst, tensile 
strength,  Impact strength. 
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