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INTISARI

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara,
batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dan bisa terbakar. PT Bukit Asam Tbk yang
selanjutnya disebut PT BA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di
bidang industri pertambangan batubara. Batubara yang dihasilkan di PT BA
memiliki kualitas yang berbeda, oleh karena itu dibuatlah spesifikasi produk
batubara mine brand dan market brand. Batubara kualitas rendah yaitu batubara
dengan mine brand MT-46, PT BA melakukan pencampuran batubara dengan
MT-50 menggunakan metode curah langsung. Kualitas batubara yang diharapkan
dapat dihasilkan dari pencampuran kedua jenis batubara ini adalah batubara
dengan market brand BA-48 dengan nilai kalor 4800 kcal/kg. Penelitian ini
mengenai pencampuran batubara dengan tujuan untuk mengetahui proporsi yang
tepat untuk pencampuran MT-46 dengan MT-50. Berdasarkan total penerimaan
MT-46 dan MT-50 pada Bulan September 2017 diperoleh proporsi aktual dari
pencampuran MT-46 dan MT-50 adalah sebesar 70,55% dan sebesar 29,45%.
Kualitas rata-rata BA-48 yang dihasilkan adalah CV 4813 kcal/kg, TM 29,37%,
Ash 5,60%. Dari penelitian diperoleh proporsi yang direkomendasikan agar hasil
pencampuran lebih baik, yaitu MT-46 sebesar 73% dan MT-50 sebesar 27%
dengan kualitas yang dihasilkan sebesar CV 4803 kcal/kg, TM 29,42%, Ash
5,65%. Berdasarkan hasil pencampuran aktual dan rekomendasi diperoleh
penghematan terhadap MT-50 sebesar 34.130,81 ton.

Kata kunci : Batubara, pencampuran batubara, kualitas batubara
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ABSTRACT

According to Law No. 4 of 2009 on Minerals and Coal, coal is a precipitate
of organic carbonaceous compounds that form naturally from the rest of the
vegetation and can burn. The Company of Bukit Asam Tbk herein after referred to
as PT BA is one of the State-Owned Enterprises engaged in coal mining industry.
Coal produced in PT BA has different quality, therefore made the specifications
of products and mine brand. Low quality coal with MT-46 mine brand, PT BA
mixes coal with MT-50 using direct bulk method. The expected coal quality
resulting from the mixing of these two types of coal is a market brand with BA-48
with a calorific value of 4800 kcal/kg. Research on coal mixing in order to know
the exact mixing of MT-46 with MT-50 knows how to improve the quality of
mixing results of MT-46 with MT-50. Based on the total revenue of MT-46 and
MT-50 in September 2017, MT-46 and MT-50 were 70,55% and of 29,45%. The
average quality of BA-48 produced is CV 4813 kcal/kg, TM 29,37%, Ash 5,60%.
From the research obtained a higher yield, MT-46 of 73% and MT-50 of 27%
with the resulting quality is CV 4803 kcal / kg, TM 29,42%, Ash 5,65%. Based on
actual mixing results and recommendation of MT-50 savings of 34,130.81 ton.

Keywords: Coal, coal mixing, coal quality
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