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ABSTRAK 

 

Polimer elektrolit merupakan salah satu komponen DSSC yang aplikasinya dapat 

mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Polimer elektrolit dapat 

disintesis dari rumput laut coklat Turbinaria sp. Namun optimasi ekstraksi alginat 

tersebut belum banyak dilakukan maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kondisi optimum variasi konsentrasi Na2CO3 (3%, 5%, 7%) dan suhu (50oC, 60oC, 

70oC) ekstrak dari Turbinaria sp sebagai bahan baku sintesis polimer elektrolit 

untuk DSSC. Hasil ekstraksi alginat yang optimum diketahui berdasarkan 

persentase rendemen, kadar air dan analisis gugus fungsi menggunakan FTIR. 

Kondisi optimum ekstraksi alginat dari Turbinaria sp yaitu Na2CO3 5% dan suhu 

60oC dengan rendemen 23,81% dan kadar air 8,1%. Hasil FTIR juga menunjukan 

intensitas manuronat terkuat terlihat pada bilangan gelombang 822 cm-1. 

Selanjutnya natrium alginat dijadikan sebagai bahan baku dalam sintesis polimer 

elektrolit dengan menambahkan NaI, I2 dan gliserin yang dikarakterisasi 

menggunakan FTIR dan TGA. Data FTIR menunjukan adanya interaksi NaI/I2 

dengan alginat dan polimer elektrolit memiliki kestabilan termal 115oC menurut 

data TGA. Oleh karena itu ekstrak natrium alginat dari Turbinaria sp dapat di 

aplikasikan sebagai bahan baku sintesis polimer elektrolit untuk DSSC. 

 

Kata kunci : Ekstraksi, Natrium alginat, Turbinaria sp, Polimer elektrolit. 
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ABSTRACT 

 

Polymer electrolyte is one of the DSSC components which application can 

convert solar energy into electrical energy. The polymer electrolyte can be 

synthesized from brown seaweed Turbinaria sp. However, the optimization of 

alginate extraction has not been widely carried out, so this study aims to 

determine the optimum conditions with the concentrate of Na2CO3 (3%, 5%, 7%) 

and the temperature (50oC, 60oC, 70oC) of the extract from Turbinaria sp as raw 

material for polymer electrolyte synthesis for DSSC. The optimum alginate 

extraction results are known based on the yield percentage, water content and 

functional group analysis using FTIR. Alginate extraction optimum conditions of 

Turbinaria sp at Na2CO3 5% and the temperature of 60oC with yield of 23.81% 

and  water content of 8.1%. FTIR results also showed the stronger of the 

manuronat intensity seen at wave number 822 cm-1. Furthermore, sodium alginate 

was used as a raw material in the synthesis of polymer electrolytes by adding NaI, 

I2 and glycerin with characterization using FTIR and TGA. FTIR data showed the 

interaction of NaI/I2 with alginate and polymer electrolyte has thermal stability of 

115oC according to TGA. Therefore sodium alginat extract from Turbinaria sp 

can be applied as a raw material for electrolyte polymer synthesis for DSSC 

 

Keywords: Extraction, Sodium alginate, Turbinaria sp, Polymer electrolyte 
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